


ДОДАТОК №3


Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмету закупівлі та умови його поставки

ДК 021:2015 - 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (Бетонна суміш)


	№
	Найменування
	Кількість
	Одиниці виміру

	1
	Бетонна суміш В-20 (М-250) 
	30
	 м3



І. ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:
1. Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає технічним характеристикам згідно вимог Замовника.
2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.
3. Транспортування товару зі складу (бази) Постачальника до Замовника здійснюється за рахунок Постачальника.
4. Якість товару має відповідати вимогам національних стандартів (ДСТУ Б В.2.7-43-96, ДСТУ Б В.2.7-176:2008).

ІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
	№
з/п
	Найменування асфальтобетонної суміші
	Вимоги Замовника щодо якісних показників
	Підтвердження Учасника:
1. Зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару)

	1.
	Бетонна суміш В-20 (М-250)

	Вихідні характеристики:

	1.1
	Тип бетону
	Важкий
	

	1.2
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Клас
	В20
	

	1.3
	Марка по міцності
	М250
	

	1.4
	Міцність бетону, МПа
	25,7
	

	1.5
	Марка, клас міцності цементу
	ПЦ ІІ/А-ІІІ-400Р-Н
	




ІІІ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам до предмету закупівлі, які викладені у даному додатку до тендерної документації.
Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації, повинна бути підтверджена Учасником шляхом зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої порівняльної таблиці, яка вказана вище.
2. Товар повинен відповідати вимогам чинних Нормативних документів (для бетонної суміші – ДСТУ Б В.2.7-43-96, ДСТУ Б В.2.7-176:2008), що має бути підтверджено в пропозиції копіями сертифікатів якості/відповідності або технічних паспортів.





